Prufzertifikat

fir Behaltnisse aus Hittenglas ' Blatt : 1/2

Hersteller-Art.-Nr.: 36002505
Kunde: Hersteller-Cont.-Nr.: 31001097
Kunden-Artikel-Nr.: -- Kunden-Auftr.-Nr.: -
Artikel-Bezeichnung (Hersteller) : Medizinflasche 250 ml Nennvolumen: 250 ml
Chargen-Nr.: 303809097
Herstelldatum Produktionsmenge
(Produktionszeitraum): 08.-10.01.2024 (LosgroRe): 583128
Lieferantenstichprobe nein n=

Dokumentationshinweis

Es wird bestatigt, dal® das obige Packmittel den Empfehlungen, orientiert an den Grundregeln der WHO
(GMP-Regeln) fiir die Herstellung von Behaltnissen aus Hiittenglas entspricht und die Qualitit nach den

gtltigen Prifnormen geman Ausfiihrungsvorschrift und technischer Zeichnung in Anlehnung an die
jeweils giiltige Fehlerbewertungsliste fiir Hiittenglas, Band 14, gepriift und die dabei zulassigen
Grenzwerte nicht Gberschritten wurden.

Soweit fiir das obige Packmittel abweichende Vereinbarungen zwischen Lieferant und Abnehmer
(Kunde) bestehen, werden diese zugrunde gelegt.

Die Prufdaten wurden alle dokumentiert und stehen auf Nachfrage zur Verfiigung.

Datum: Abteilung Qualitatssicherung

01.02.2024 Y.Bertram

Teillieferungen: ja/nein

Teillieferungen Stiickzahl Paletten - Nummern

1. Teillieferung

2. Teillieferung

3. Teillieferung

4. Teillieferung

5. Teillieferung

6. Teillieferung

7. Teillieferung

8. Teillieferung

Datum: Abteilung Versand

Unterschrift Firmenstempel

Dieses Zertifikat wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig




Prufzertifikat

fur Behaltnisse aus Huttenglas Blatt : 2/2
Kunde: Kunden-Auftr.-Nr.: -
Kunden-Artikel-Nr.: - Hersteller-Art.-Nr.: 36002505
Artikel-Bezeichnung (Hersteller) : Medizinflasche 250 ml Hersteller-Cont.-Nr.: 31001097

Chargen-Nr.: 303809097 Herstelldatum: 08.-10.01.2024
1. MATERIALSPEZIFIKATION
Ergebnisse

Priifung Zulassige Toleranzgrenze n X quer X min X max s
Hydrolytische Ph.Eur.3.2.1 (fir KL 1l :
Resistenz der 2,9 0,01M HCL/100ml 3 1,71 -- -- --
Innenoberflache
Transmission — Nach Ph.Eur. 3.2.1
max. Wert max. 10 % (Braunglas) -- -- -- 3,1 --
290 — 450 nm)

2. ARTIKELEIGENSCHAFTEN

Ergebnisse

Prifung Zulassige Toleranzgrenze Entspricht Entspricht nicht
AuRere Nach X
Beschaffenheit Fehlerbewertungsliste
Variable Priifung Nach Artikelzeichnung X
Randvollvolumen Nach Artikelzeichnung X
Mittleres Bezogen auf das 164,8 g
Produktionsgewicht | Randvollvolumen

Freigabe : Ja

Sondervereinbarung / Bemerkung zu den Priifergebnissen

Datum:
01.02.2024

Abteilung Qualitatssicherung

Y.Bertram

Dieses Zertifikat wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig
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